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Tiªu chuÈn ViÖt nam                                 Nhãm I 

TCVN 4863-89 
(ISO 248-1978) 

Cao su Th« 
X¸c ® Þ nh hµm l−îng chÊt dÔ  bay h¬ i 

RUBBER, RAW 

Determination of volatile matters content 

 

KhuyÕn khÝ ch ¸p dông 

 

Tiªu chuÈn nµy qui ® Þ nh hai ph−¬ ng ph¸p, ph−¬ ng ph¸p c¸n nãng vµ ph−¬ ng ph¸p sÊy 

® Ó x¸c ® Þ nh ® é Èm vµ hµm l−îng chÊt dÔ bay h¬ i trong cao su nguyªn liÖu. 

C¸c ph−¬ ng ph¸p nµy thÝ ch hîp cho viÖc x¸c ® Þ nh hµm l−îng chÊt bay h¬ i trong nhãm 

cao su “R” (1) nªu trong ISO 1629, vµ còng ® −îc sö dông cho c¸c lo¹i cao su kh¸c, nh−ng 

trong nh÷ng tr−êng hîp nµy cÇn ph¶i chøng minh ® −îc r»ng, sù thay ® æ i vÒ  khèi l−îng chØ  lµ 

do chÊt dÔ bay h¬ i chø kh«ng ph¶i lµ do cao su bÞ  huû ho¹i. 

Ph−¬ ng ph¸p c¸n nãng kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i cao su isopren tæ ng hîp vµ thiªn 

nhiªn hoÆ c c¸c lo¹i cao su qu¸ khã c¸n trªn m¸y c¸n nãng. 

Hai ph−¬ ng ph¸p thö nµy kh«ng nhÊt thiÕt cho c¸c kÕt qu¶ gièng nhau. Tuy nhiªn 

trong tr−êng hîp cã tranh chÊp th×  ph−¬ ng ph¸p sÊy lµ ph−¬ ng ph¸p träng tµi. 

Tiªu chuÈn nµy hoµn toµn phï hîp víi ISO 248-1978. 

1. Nguyªn t¾c cña c ç ph−¬ng ph p̧ 

1.1. Ph−¬ ng ph¸p c¸n nãng 

Dµn thµnh tÊm máng phÇn mÉu thö trªn m¸y c¸n nãng cho ® Õn khi tÊt c¶ c¸c chÊt dÔ 

bay h¬ i ra hÕt. TÝ nh to¸n sù mÊt m¸t vÒ  khèi l−îng trong qu¸ tr× nh c¸n vµ coi ® ã chÝ nh lµ hµm 

l−îng chÊt bay h¬ i. 

1.2. Ph−¬ ng ph¸p sÊy 

C© n phÇn mÉu thö ® · ® −îc chuÈn bÞ . C¸n máng phÇn mÉu thö ® ã trªn m¸y c¸n phßng 

thÝ  nghiÖm hoÆ c c¸n b»ng tay. SÊy kh« trong tñ sÊy cho ® Õn khi khèi l−îng kh«ng ® æ i. Hµm 

l−îng chÊt dÔ bay h¬ I chÝ nh lµ khèi l−îng bÞ  mÊt trong qu¸ tr× nh thö cïng víi khèi l−îng bÞ  mÊt 

trong qu¸ tr× nh lµm ® ång ® Ò u thµnh phÇn mÉu thö. 

(1) Cao su cã m¹ch cacbon ch−a b¶o hoµ, vÝ  dô cao su thiªn nhiªn vµ cao su tæ ng hîp nhËn 

® −îc Ý t nhÊt mét phÇn tõ ® i«lªfin. 
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2. Ph−¬ng ph p̧ c ņ nãng 

2.1. Dông cô 

2.1.1. M¸y c¸n trén 

2.2. C¸ch tiÕn hµnh 

2.2.1. C© n mét phÇn mÉu thö Ý t nhÊt lµ 250g chÝ nh x¸c ® Õn 0,1g, tõ mÉu ® · ® −îc 

chuÈn bÞ . 

2.2.2. §iÒ u chØ nh ® é hë cña c¸c trôc c¸n nhê c¸c ® −êng b n̈g kho¶ng 0,25 ± 0,05mm. 

Duy tr×  nhiÖt ® é cña bÒ  mÆ t c¸c trôc c¸n lµ 100 ± 5oC. 

2.2.3. ChuyÓn liªn tiÕp mÉu thö qua m¸y c¸n (2.1.1) trong 4 phót. Kh«ng ® −îc ® Ó cho 

mÉu thö bÞ  dån thµnh côc vµ cÈn thËn ® Ó kh«ng bÞ  mÊt mét l−îng cao su nµo. C© n l¹i mÉu thö 

chÝ nh x¸c ® Õn 0,1g. Cho mÉu thö qua m¸y c¸n thªm 2 phót n÷a råi c© n l¹i. NÕu khèi l−îng 

cuèi cïng sau 2 lÇn c¸n lµ 4 phót vµ 6 phót kh¸c nhau nhá h¬ n 0,1g, th×  t¸ch hµm l−îng chÊt 

bay h¬ i. NÕu kh«ng, tiÕp tôc cho mÉu thö qua m¸y c¸n thªm 2 phót n÷a cho ® Õn khi khèi 

l−îng kh«ng gi¶m qu¸ 0,1g khi c© n tiÕp. Tr−íc mçi lÇn c© n, cÇn ph¶i ® Ó nguéi ® Õn nhiÖt ® é 

trong phßng ë trong b× nh hót Èm. 

2.3. TÝ nh kÕt qu¶ 

Hµm l−îng chÊt dÔ bay h¬ i ® −îc tÝ nh b»ng phÇn tr m̈ khèi l−îng, theo c«ng thøc: 

100x
m

mm

1

21−  

Trong ® ã: 

m1 - lµ khèi l−îng cña phÇn mÉu thö tr−íc khi c¸n, tÝ nh b»ng gam; 

m2 - lµ khèi l−îng phÇn mÉu thö sau khi c¸n, tÝ nh b»ng gam. 

3. Ph−¬ng ph p̧ sÊy 

3.1.1. Tñ sÊy cã th«ng giã thÝ ch hîp lµ lo¹i tuÇn hoµn khÝ , cã kh¶ n n̈g ® iÒ u chØ nh ë 

nhiÖt ® é 100 ± 5oC vµ 160 ± 5oC. 

3.2. C¸ch tiÕn hµnh 

3.2.1. §èi víi cao su thiªn nhiªn, tiÕn hµnh nh− sau: 

3.2.1.1. Dµn thµnh tÊm máng mét l−îng mÉu thö kho¶ng 600g. C© n chÝ nh x¸c ® Õn 

0,1g tr−íc vµ sau khi lµm ® ång ® Ò u thµnh phÇn. 
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3.2.1.2. LÊy ra mét phÇn mÉu thö kho¶ng 10g tõ mÉu ® · ® −îc lµm ® ång ® Ò u thµnh 

phÇn vµ c© n chÝ nh x¸c ® Õn 0,0001g. 

3.2.1.3. Víi lo¹i m¸y c¸n cè ® Þ nh ë nhiÖt ® é 70 ± 5oC vµ víi m¸y c¸n më, nÕu tÊm c¸n 

máng h¬ n 2mm, th×  cho phÇn mÉu thö qua trôc l n̈ hai lÇn. 

3.2.2. §èi víi cao su tæ ng hîp tiÕn hµnh nh− sau: 

3.2.2.1. C¸n máng tÊm mÉu thö kho¶ng 250g. C© n mÉu thö chÝ nh x¸c ® Õn 0,01g. 

Träng l−îng mÉu thö lµ 10g, c© n chÝ nh x¸c ® Õn 0,0001g tr−íc vµ sau khi lµm ® ång ® Ò u, vµ 

ph¶i lµm nhiÒ u mÉu (10g). 

3.2.2.2. Víi lo¹i m¸y c¸n cè ® Þ nh ë nhiÖt ® é 70 ± 5oC vµ víi m¸y nghiÒ n më, cho tÊm 

c¸n máng h¬ n 2mm, th×  cho l−îng mÉu thö qua trôc l n̈ hai lÇn (xem 3.2.2.3). 

3.2.2.3. NÕu kh«ng thÓ c¸n máng ® −îc ® Õn 2mm hoÆ c nÕu cao su dÝ nh vµo trôc l n̈ 

m¸y c¸n th×  lÊy ra 10g mÉu trùc tiÕp tõ mÉu thö vµ c¾ t b»ng tay thµnh nh÷ng khèi nhá cã c¹nh 

dµi xÊp xØ  2mm. 

§Æ t phÇn mÉu thö vµo mét cèc thuû tinh trong suèt hoÆ c vµo khay nh«m ® Ó c© n cho dÔ 

vµ x¸c ® Þ nh khèi l−îng chÝ nh x¸c ® Õn 0,0001g. 

3.2.3. §Æ t phÇn mÉu thö nhËn ® −îc theo 3.2.1 hoÆ c 3.2.2 vµo tñ sÊy (3.1.1) trong 1 

giê, ® iÒ u chØ nh nhiÖt ® é ® Õn 100 ± 5oC, më m¸y th«ng giã vµ nÕu cã ® ñ ® iÒ u kiÖn th×  dïng qu¹t 

tuÇn hoµn khÝ . S¾ p ® Æ t sao cho cao su cã bÒ  mÆ t tiÕp xóc víi khÝ  nãng lín nhÊt. Lµm nguéi 

trong b× nh hót Èm vµ c© n. SÊy tiÕp thªm 30 phót cho ® Õn khi khèi l−îng kh«ng gi¶m qu¸ 0,01g 

so víi khèi l−îng c© n liªn tiÕp tr−íc ® ã. 

3.2.4. NÕu mÉu cao su cã dÝ nh dÇu cã chøa cacbuahy® ro dÔ bay h¬ i, gi÷ nhiÖt ® é cña 

tñ sÊy 160oC ± 5oC. Ph−¬ ng ph¸p thö nµy kh«ng ¸p dông cho lo¹i cap su dïng cho dÇu. 

3.3. KÕt qu¶ 

3.3.1. NÕu phÇn mÉu thö ® −îc lÊy tõ mÉu ® · ® −îc lµm ® ång ® Ò u (trén), th×  hµm l−îng 

chÊt bay h¬ i ® −îc tÝ nh b»ng phÇn tr m̈ khèi l−îng theo c«ng thøc: 

100x)
m.m
m.m

1(
53

64−  

Trong ® ã: 

m3 – lµ khèi l−îng mÉu thö tr−íc khi lµm ® ång ® Ò u, tÝ nh b»ng gam; 

m4 – lµ khèi l−îng mÉu thö sau khi lµm ® ång ® Ò u, tÝ nh b»ng gam; 

m5 – lµ khèi l−îng phÇn thö nghiÖm lÊy tõ mÉu thö, tÝ nh b»ng gam; 
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m6 – lµ khèi l−îng phÇn thö nghiÖm sau khi ® −îc sÊy trong lß, tÝ nh b»ng gam. 

3.3.2. NÕu phÇn mÉu thö lÊy tõ mÉu ch−a ® −îc lµm ® ång ® Ò u th×  hµm l−îng chÊt bay 

h¬ i ® −îc tÝ nh b»ng phÇn tr m̈ khèi l−îng theo c«ng thøc: 

100x
m

mm

5

65 −  

Trong ® ã: m5 vµ m6 ® · ® −îc ® Þ nh nghÜ a nh− môc 3.3.1 

4. Biªn b¶n thö nghiÖm 

Biªn b¶n thö nghiÖm bao gåm néi dung sau: 

a) tµi liÖu tham kh¶o, sè hiÖu tiªu chuÈn nµy. 

b) tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cÇn thiÕt cho viÖc ® ång nhÊt ho¸ mÉu thö. 

c) ph−¬ ng ph¸p thö nghiÖm ® · sö dông (c¸n nãng hay c¸n tñ sÊy). 

d) dïng 10g hay 250g cao su tæ ng hîp theo ph−¬ ng ph¸p tñ sÊy (xem 3.2.2.1). 

e) cã gi÷ nhiÖt ® é ® · chän (160oC) theo ph−¬ ng ph¸p tñ sÊy hay kh«ng (xem 3.2.4) 

f) kÕt qu¶ thu ® −îc trªn mçi phÇn thö nghiÖm. 

g) cã dÊu hiÖu g×  ® Æ c biÖt cÇn ghi chó trong qu¸ tr× nh x¸c ® Þ nh. 

h) c¸c thao t¸c kh«ng ® −îc quy ® Þ nh trong tiªu chuÈn nµy. 

i) ngµy thö nghiÖm. 
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Phô lôc 

Tµi liÖu tham kh¶o 

ISO 1629 – Cao su vµ mñ cao su. ThuËt ng÷ 

ISO 1796 – Cao su nguyªn liÖu. ChuÈn bÞ  mÉu thö 

ISO 2393 – Trén cao su. ChuÈn bÞ  trén vµ l−u ho¸. ThiÕt bÞ  vµ c¸ch tiÕn hµnh. 

 

 

 

 

 


